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Objednavatel:

Adresa:

Vzorek:

Zadenii

Datum piijeti \rzorku:

Vypracoval:

Misto a datum vydlni:

P,RAGOELAST spol. s r.o.
lC: 62954610

Na CikAnce 2
153 02 Praha 5 - Radotin

Pry:ovi kompozit na b6zi druhotnich surovin:
GR 850 FS

Hodnoceni technickich parametri viz. str. 2

4. 3. 2009

Miroslava Spendlikova

Zlin. 1. 4. 2009

Doc.lng. Vladimir Klepal, CSc
vedouci zkugebni laboratoie

Upozom'ni:Visledky uvedend v tonto zku5eDlnlm prctokol! se ttlgii ien vzrotki !4ni 4-uEent9h, .
- Bez Dkemnbho soumasu tnstihnu Dro tel/loftnl a ceiifikaci, a s se nesmi ptotokol reprcdukovat iinak nez celi !
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ZkuSebni laboratoi

Zkuaebnl laboraloi ' Kalibraenl laboraloi ' Certifikaeniolgei po-virobkv' C€difikatiio€6n sys€m!lakoslr

Irpekdrl olgan'Autofizovana osoba' \oLifit?ovan' osoba

PoDis a identifikace vzorku:

zkusebni \.zorek - pryiovi kompozit na bezi druhotnych surovin GR 850 Fs - byl

pievzat ke zkouseni a zaevidovan pod dislem 51/1Pl09/A

Z€'dAnil
Vyhodnoceni fyzik6ln6 mechanickich vlastnosti pryZov6ho kompozitu na b'zi druhotnych

surovin pro aplikace v prumyslu a stavebnictvi

tet. +4205t7 6A1i15 'ax -a2A 577 6A1218 enal

Piiorava zkugebnich t6les:

zkusebni tdlesa byla z hotoveho virobku pfipravena na
stiD6nim, neslednd vysek6vena.

Strana: 2 a. i. 412203685t1

potfebnou tlougtku 2 a 12'5 mm

Pouiit6 metody zkouieni:
1. Stanoveni objemove hmotnosti podle eSN EN ISO 845

2. Stanoveni tvrdosti pryZe Shore A podle CSN ISO 7619

3. Odrazova pruZnost podle CSN 62 1480

4. Stanoveni tahovych vlastnosti pryie podle CSN ISO 37

5. Stanoveni struKurni pevnosti Graves podle eSN 62 1459

6. l\,,lodul pruinosti v tlaku ASTM D 575

7. Napdtiv t laku pii 10 a 20 o/o deformaciASTM D 575

8. Tlakova delormacni charakteristika ASTM D 575

9. Stanoveni nasdkavosti ve vode CSN EN ISO 62

Ilpozombnt:Vtsledky uvldene v tomto zku6ebni.l4. pft

aiirsi'ieiiiuntasu tnstitutu pa tedoven a ced ikaci
tokolu se tyxaii ien vzo*i nani zk-outeni9h
i. se nesmi prclokol rcprodukovat iinat' nez cety !
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Zkusebni laboratoi

Zkusebni laborato| KalibaEni laboralol Ceiffkaen i orsen plo vircbkv ' Cedifikaeni oEaLn svstdm ! jakostl
Inspekani organ'Aulorizovan6 osoba' Nolifikovana osoba

rel!420 577 601275 la*+42a 5-17 60127a e-maiL:iic@itczlir'cz twilczin.cz
Poaet slran: 4
St|ana: 3 d. j 412203685/1

Pouiit6 zkugebni zaiizeni :
ad 1. Posuvka digitelni MITUTOYO 150 mm, pfedvatky piesn6 Gibertini

ad2. Tvrdom6r Shore A

ad 3. Pfistroj na stanoveni odrazov6 pru:nostiSchob

ad 4.- Posuvka digitelni MITUTOYO '150 mm, tlou6tkom6f ITITUTOYO,
6. univerzalni trhaci stroj INSTRON 430'1

ad 7.-B Posuvka digitalni MITUTOYO 150 mm, tlousfkomEr MITUTOYO,
univerzdlni trhaci stroj INSTRON 6025

ad 9. Posuvka ITITUTOYO 150 mm, pfesn6 pfedvezky GILBERTINI' suSama horkovzdusn6 KCW
100, expozidni n6doby na destilovanou vodu

Podminky kondicionovani :
ad 1.-9 Doba 24 h, teplota 23 oC, relativni vlhkost 50 %

Podminky zkouiky:
Zkusebniteplota 23" C, relativni vlhkost 50%, zkusebni tElesa ('100 x '100 x 12'5) mm

Zkusebniteplota 23" C, relativni vlhkost 50%, pfit lak 10 N, doba 3 s

Zkugebni teplota 23" C, relativni vlhkost 50olo

Rychlost trhani 50 mm/min, taznost m6iena extenzometrem, typ zkusebniho tdlesa 4 1,
pracovni 66st 25 mm, Siika 6 mm, zkusebni tElesa Stipana na tlousfku 2 mm

Rychlost trhini 50 mm/min, GMVES bez zeiezu, zkuSebnitElesa Stipena na tloust'ku 2
mm
Rychlost stla6ovani 1 mm/min, zkusebnit6leso u 29 mm, viska '12,5 mm

Rychlost stladovAni 1 mm/min, zkusebnitEleso O 29 mm, v)' '5ka 12,5 mm,
deformace 10 a 20 %

Rychlost stlaaovAni 10 mm/min, zkusebniteleso O 29 mm, viska 12'5 mm'
deformace pli '1 aZ I mm

Zkuaebnit6lesa (100 x 1OO x 12,5) mm zkusebnit6lesa v expozidni nadobE a zati:ena
proti vztlaku; doba expozice 24 h, teplota 23" C.

Visledky zkouSek:
Visledky zkouiekjsou uvedeny v n6sledujici tabulce na strand 4

lJpozonani:Wsletlky uvedena v tomto zkulebmm prctokolu se tikaii ien vzo*i neni zltousenich

f f icef tkkaci ,  as se nesmi protokol  rcprcdukovat j inak nez cel t  I

ad 1.

ad2.
ad 3.
ad 4.

ad 5.

ad 6.
eot.

ad 8.

ad 9.
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zkuiebni laboratoi

Zkusebn I Laboraioi ' KalibraCnl laboEtoi ' Cerlifikaeni orgar prc viobky ' Certilikaan i orgen svs€m ! jakosli
lnspekdni  o€an'Autor izovana osoba'  Noi f ikovana osoba

E :+42A 577 6A1 275 lax: +420 577 6A1 27A €-mail t@ lczl n e ww tcz in cz

Sltana: 4 a. j. 41224368511

Tabulka: Pryiovi kompozit na bazi druhotnich surovin GR 850 FS, ev. 6 .51/1Pl09/A

Leoenda k tabulk6m') Vysledek meienile vylad;en jako afltmeticky prirm6r
'7) Neiistota ndieni ie vyiadiend iako vib6rov6 sm6rodatna odcnylka afitmet'ck6f'o prilmeru
3) Visledek m6ienije vyjadien jako median
4) Nejistota merenije vyjedFenajako rozp6tl R= x.u, - x.in

zkousela: lvl iroslava Soendlikova 24. 3. aZ 31. 3. 2009

Ing. Vera Bohatove
vedouc! flzikilni zkusebny

M6ien5 veliaina Jednotka VYsledek
m6leni ' )

Udai o
nejistotE
mEieni ')

Objemova hmotnost Kg.m - 865 It 889

Tvdost Shore A "ShA 581 4o], 62

Odrazov6 pruznost Schob o/o 40 t) 1) 40 41

Pevnost v tahu MPa 0,851 0,58

TaZnost o/o 48 ') 17 o) 35 52

StruKurni pevnost Graves (bez zefezu) N/mm 4,5 ") A2 4,7

Modul pru:nosti v tlaku MPa 3,02 0,04 3,06

Nap6ti v tlaku 1O o/a

20%

MPa 0,32 0,01 0,30

0,60 0,02 0,61

Tlak.deforma6ni charaKeristika'1 mm

2mm

3mm

4mm

5mm

6mm

7mm

8mm

MPa

0,39 0,01 0,42

0,65 0,02 0,60 0,69

o,o2 0,92 1,02

0,03 1,46

2,01 0,05 1,88 2,13

3,09 0,09 2,82 3,34

0,21 4,57

9,47 0,49 4,21 10,98

Nas6kavost o/a ?4 0,1 1,9 ?4

Aez o'tsenneno sounnsu tistlutu prc testav^ni a ceflifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat iinak nez celi !
:vystedky uvedene v bmto zkutebn'm prctokotu se tikaii i9llL94!!3!!49!e!!:L


