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Poeet stran: 3

Poeet pFiloh/Poiet stran pFiloh: -/-
Zn.: Vn/Ba/Sa

Datum vydeni: 5. 5. 2010

Virobek:

Tvp:
Jmenovit6 hodnoty:
VYrobni dislo:
Virobcei

PROTOKOL O ZKOUSCE

Virobni misto:

PryZov6 desky

RW2 + D70

403199089;  403199027;  403199090;  403199091

Semperflex Technische Produkte GmbH,
Triester Bundesstrasse 26, 4-2632 Wimpassing,
Rakousko

dtto Wrobce
eiselnik Wrobkt EZ0: lO5OO1 - ostatni sluzby

Objednavatel: Semperflex Optimit s. r. o.,
Vitkovska 391/29, 742 35 Odry, Cesk6 republika

Podet zkousenich vzorkir: 12

Vzorky piedloZeny dne: 4.5.2010

Misto provedeni zkougek: Elektrotechnicki zkuSebni Istav, s.p.

ZkouSky provaddny v dobd od 4.5.2010 do 5.5.2010

Jin6 idaje:

ZkuSebni piedpis: CSN EN 60243-1:99

Visledky zkousek uveden6 v prciokolu se iikaji pouze zkousen6ho pledmdiu- Hodnoty v tomto protoko[l jsou
mEfeny s piesnosti pfedepsanou ve zkusebnim predpisu. Vesker6 pou:it6 m6iici piistrojejsou iadnC nav6zAny.

Bez pisemndho souhlasu EZo nesmibittento protokol reprodukovan jinak nd celil

t /  1
(/ ft.auo<'z1-t-2,/

Zpracoval: J. Schvefil: RNDi. D. Vanaurcva
technicki vedouci zkuiebni laboratoie

E ma l: testing@ezu.cz
http]/w.ezu,cz

Tel . :266104111 Fax: 2A46A007O



o01642-01101

Popis vzorku

Ke zkoucce byl piedlozen vzorky pryZe (koberec), cca '130 x 130 mm:
D70 - 3,5 mm; cern6 barvy; protiskluzovy vzor; oznadeno 403199089
RW2 - 4,5 mm; sed6 barvy; vrubovani; oznadeno 403'199027
D70 - 3,5 mm; Sed6 barvy; protiskluzovy vzor; oznadeno 403199090
D70 - 4 mm; sed6 barvy; protiskluzov\? vzor; oznadeno 403199091

ZkouSeni

Elektricka pevnost (pr0razn6 napdt0
dte csN EN 60243-1:99

- pdrazn6 napdti Up dle 6lanku 2.3.'1

Zkuaebni zafizeni: el. pevnost Sefelec 80 kV, inv. d. 110019

Parametrv zkouakv: elektrody 20 / 75 mm
napetiAC / 50 Hz
ndrUst nap6ti: 1,5 kV/ s
zkusebni medium: transformetorow olej
kondicionovani: dodanY stav

ZiiSteni:

vzoreK
6ernd vzor Sedd vrubovani Sedd vzor Seda vzor

D70 - 3,5 mm RW2 - 4,5 mm D70 - 3,5 mm D 7 0 - 4 m m
403199089 403199027 403199090 403199091

prirazn6 nap6ti (kV)
I 47,7 46,1
2 51,2 48,7
3 50 ,6 4 7 ? 52,4
4 35,3 50,4 48,1 57
5 50 ,6 46,7
6 48,8
7 34,5 49,5 47,9
8 37,1 51 ,7 46,1 53,6
X 47,45

MED 50,6 47,55
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Fotodokumentace

Vzorky:

403199089 403199027

403'199090 403199091
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Zkouaeli: M. Baron, J. S


